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RESUMEN

Se ha pretendido conocer el comportamiento de un acolchado biodegradable en dos
tipos de fabricacién, transparente y opaco, bajo tinel de semiforzado aplicados en un
cultivo de melén, tipo Piel de sapo, realizado en el Campo de Cartagena (Regidn de
Murcia).

La respuesta térmica es similar en ambos casos, aunque un poco inferior, a la del
polietileno transparente de 25 micras de espesor utilizado tradicionalmente.

Los rendimientos agrondmicos muestran igualmente conductas paratelas, por lo que,
su aplicacién desde el punto de vista de las vaniables citadas podria considerarse.
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Faltaria concretar la posibilidad de utilizacién mecanizada, aparentemente normal, y
su nivel de degradacidn, que sera constatado con la accién de practicas culturales habi-
tuales en la zona con aperos en posrecoleccion,

INTRODUCCION

El cultivo del melén en la Region de Murcia es uno de los mas importantes dentro del
abanico de las producciones horticolas de verano obtenidas al aire libre. Aunque su tec-
nologia ha evolucionado a lo largo del tiempo, asi como su infraestructura y medios de
cultivo, tradicionalmente se ha caracterizado por sus trasplantes a final de invierno o co-
mienzos de primavera con el fin de recolectar sus primeros frutos coincidiendo con la ele-
vacion de las temperaturas. Para ello, y en sus primeras fases de cultivo, se hace necesa-
rio celocarles con y bajo pequerias protecciones adicionales que potencien las condicio-
nes medioambientales, en especial las de cardcter térmico; estas pequeiias protecciones
han estado constituidas por los tineles de semiforzado no visitables, tipo nantés, etc., y
por los acolchados, siendo usados tanto individualmente como combinados, y en todos
los cases utilizando ldminas de plastico flexible de constitucién y espesor diverso.

Estos materiales de proteccién, de polietileno, polipropileno, ete, aunque sean de pe-
queiio espesor, alrededor de 20 micras para los acolchados y 50 micras para los tdneles
de semiforzado, van sufriendo degradaciones durante el transcurso del ciclo de cultivo,
pero ne la suficiente como para que al final del mismo no queden restos en la parcela,
siendo enterrados con las labores agricolas sucesivas y produciendo un impacto medio-
ambiental negativo y contaminante. Con frecuencia la ldmina de pldstico del tinel se
ancla al suelo echando tierra en los faldones a todo lo largo del ninel ¥ cuando la vege-
tacién de la planta en su interior es importante, la ventilacién se produce haciendo ven-
tanas en la ldmina en vez de levantarla, ya que es mucho mds rapido y econémico; estos
trozos de pldstico no se recogen y se incorporan con el tiempo al suelo. Aunque dltima-
mente se propugna hacer la sujecién de la ldmina a los arquillos con un trenzado de
hilos, que permite levantar el pldstico manualmente quedando al final de su etapa de
apoyo térmico recogido en la combrera de los arcos desde donde se retirardn con desti-
no a las plantas de reciclado.

Pero otro problema lo suponen los acolchados, su contacto con el suelo los ensucia
mucho, lo que dificulta en extremo su reciclado, ademas, al quedar debajo de la parte
aérea de la planta permanece en el terreno hasta el final del cultivo sin poder retirarlo, y
una vez que se llega a este momento, generalmente, todos los restos se labran y se incor-
poran al suelo; este material plastico que se entierra no se degrada al no estar someiido a
la accién de agentes meteoraldgicos como la luz (radiacién uliravioleta) y temperaturas
elevadas, que lo envejecerian actuando sobre su estructura quimica descomponiéndolo.

Ante esta proliferacién continuada de materiales residuales, cualquier innovacion tec-
noldgica es bien recibida para aliviarla, y dentro de los materiales de acolchado ha apa-
recido un material biodegradable recomendado para su empleo en acolchados. Pero de
estos materiales hemos de conocer ademds si sus propiedades van a permitir cubrir las
necesidades del cultivo, al igual que lo hacen los materiales tradicionales. Para ello,
hemos ensayado en un cultivo de melén al aire libre dos tipos de ldminas de material
biodegradable, una transparente y otra opaca, de color negro, y cuyo efecto hemos com-
parado con el producido por un acolchado transparente de polietileno, estando en todos
los casos los acolchados bajo tiinel de semiforzado.
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MATERIAL Y METODOS

El material vegetal utilizado ha sido Toledo F|, correspondiente a los tipos Piel de
sapo, cultivar muy vigorosa de color verde intenso con moteado bien marcado que se
torna dorado en su madurez, y con buena acogida en el mercado interior.

En cuanto a los acolchados la ldmina flexible de film pldstico biodegradable esta fa-
bricada partiendo de fécula de maiz, en una gran proporcion, a la que se le adiciona
sustancias plastificantes naturales. Su nombre comercial es Mater Bi y ha sido desa-
rrollada por los laboratorios Novamont de Novara (Italia); el material transparente
tiene un aspecto translicido y se fabrica en 0,80 m de ancho, y en relacién al negro,
que también se distribuye con 2 m de ancho, ofrece un color similar al polietileno
negro normal. En ambos casos se aprecia un tacto untuoso al tocarlo, presentindose
en los dos colores con un espesor alrededor de las 25 micras. Comercialmente se le
atribuyen propiedades similares a las de los polietilenos transparentes de uso habitual,
como las de inercia térmica, mantenimiento de la humedad en el suelo, efecto herbi-
cida en el de color negro, posibilidad de colocacién mecanizada aunque haya que re-
ducir un poco la tensién del rollo con respecto a la ejercida con los polietilenos nor-
males, etc. A estas propiedades se le afiade su cardcter biodegradable, efecto que se
consigue al transformarse bajo la acci6n del agua y de los microorganismos que se en-
cuentran en ¢l suelo, en CO: y agua.

Las dos laminas biodegradables fueron comparadas con un tratamtento de acolchado
con polietileno transparente de 100 galgas de espesor, y otro considerado como testigo
en el que no se utilizé ningin acolchado.

El transplante en la parcela experimental de textura arcillo-limosa se realizé el 24 de
marzo con planta de cepellén, de bandeja de 150 alvéolos, con cuatro hojas verdaderas.
La densidad de plantacién fue de 5.000 plantas/ha, dejando | m entre plantas y 2 m entre
lineas de cultivo. Tras la colocacion de acolchados y arquillos para los tineles se reali-
z4 el trasplante y a continuacién la cobertura de estos; las dimensiones de los tineles
fueron de 1 m a la cumbrera y 1 m de ancho, de tal manera que entre fila y fila de cul-
tivo quedaba un pasillo de 1 m. La sujecién del plastico de cubierta, polietileno trans-
parente de 200 galgas (50 micras), hecha cruzdndolos longitudinalmente con hilo de
rafia, permitié ventilar el cultivo sin necesidad de romper ¢l plastico evitando contami-
naciones ambientales adicionales.

El sistema de riego fue localizado, utilizando una linea de goteros por linea de culti-
vo, con una densidad de emisores de 1 emisor/m lineal de manguera, y el cual fue apro-
vechado para adicionar las aportaciones nutritivas. Los consumos del cultivo se fijaron
en 3000 mha en cuanto al agua y de 180 UF/ha de nitrégeno, 150 UF/ha de fésforo,
250 UF/ha de potasio y 20 UF/ha de magnesio, en cuanto a las aportaciones nutritivas.

La incidencia de la problemdtica fitosanitaria, ataques de trips y de pulgén, como pla-
gas, y de oidio y mildiu, como enfermedades fueron resueltos con aportaciones de di-
carzol 0 metiocarb e imidacloprid, en el primer caso, y de pirifenox y nuarimol, para
oidio, y, metalaxil o foxetil, para mildiu, en cuanto a las enfermedades fiingicas.

A excepcién de la elevacién de las cubiertas de los tineles para ventilar el cultivo,
al mes de trasplante aproximadamente, no se realizaron otras pricticas culturales. La
recoleccion se realizé de manera usual de acuerdo con el estade de maduracién de los
frutos.

Para constatar la evolucién de los acolchados desde el punto de vista térmico, se co-
locaron sondas de temperatura, con el sensor a 10 cm de profundidad, en los tres trata-
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mientos y en el testigo; las sondas, que se conectaban a un registrador digital de lectura
instanténea, fueron controladas a las 8 y 13 horas todos los dfas, como momentos repre-
sentativos de las temperaturas maximas y minimas diarias.

En el aspecto vegetativo se realizaron observaciones, en cuanto a la evolucion feno-
I6gica de las plantas , para lo que se controlaron dos plantas/repeticién, atendiendo a los
primeros crecimientos de los brotes, centrindonos en la dimensién del principal y nime-
ro de ellos, asi como a la floracién, cantidad y sexualidad de las mismas, e inicios de la
fructificacién.

El comportamiento productivo se analizé controlando la produccién en dos periodos,
uno precoz que contemplaba el primer y segundo corte, y otro tardio, que abarcé el ter-
cer y cuarto corte. La calidad de la produccién en cuanto a mantenimiento de sus carac-
teristicas morfométricas, forma del fruto en relacién con el didmetro y su longitud, se
estudié en 10 plantas/repeticion, asi como su contenido en azdcares, con la medida de
los grados Brix en el momento de 1a recoleccién, utilizando un refractémetro de lectura
instantinea.

El disefio agrondmico empleado fue de bloques al azar, utilizindose cuatro repeticio-
nes por tratamiento, teniendo cada repeticién o parcela elemental 10 mZ. El criterio esta-
distico usado en ¢l andlisis de datos fue el de! test LSD con un nivel de significacién del
5%.

RESULTADOS Y DISCUSION

La inercia térmica que han propiciade los acolchados ha mostrado una conducta nor-
mal, durante todos los meses, ya que el acolchado de polietileno transparente tradicio-
nal ha sido el mayor inductor de calor, por su mejor transparencia a la radiacién solar,
asi como por su mayor consistencia y menor permeabilidad a la pérdida de radiacién del
suelo; hecho que se ha evidenciado al darse en este tratamiento las temperaturas maxi-
mas mds elevadas y las minimas menos bajas.

En cuanto a los acolchados biodegradables también se observa una evolucién térmi-
ca normal entre ellos, ya que el negro evita que se caliente el seelo a la profundidad del
sistema radicular, mientras que el blanco o translicido deja pasar mas la radiacién incre-
mentando su gradiente térmico. Y en ambos casos ha lugar decir que el efecto térmico
aportado es bueno, estando préxime al del acolchado de polietileno transparente, y ale-
jdndose de los valores del testigo, en especial en los primeros dos meses de marzo y abril
que es cuande mds lo necesita la planta.

La evolucién del porte la planta se realiz6 al mes del trasplante, aproximadamenie,
encontrando que €l mimero medio de brotaciones por planta era superior en el trata-
miento de acolchado con polietileno transparente, con 9,5 brotes/planta, traduciéndose -
este mejor vigor en la mayor longitud media de la brotacién més desarrolladas de la
planta, y que en este caso alcanzd los 74,12 cm. Con respecto a los acolchados biode-
gradables, y pensamos que se produce en orden a la respuesta térmica conseguida, el
nimero medio de brotaciones por planta fue de 8,25 y 5,75, con un crecimiento de 58,37
y 48,12 cm en blanco o translicido y en negro, respectivamente. En todos los casos estas
magnitudes fueron superiores al testigo no acolchado en el que solo se alcanzaron los
4,12 brotes/plantas y 37,00 cm de longitud media de la brotacion mayor,

En esta misma fecha, 27 de abril, se hizo el conteo de flores y se aprecid una corres-
pondencia similar a la del crecimiento de las plantas en cuanto a la presencia de flores
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masculinas con un nimero medio de 2,75 en polietileno transparente, 5,12 en biodegra-
dable blanco, 7,12 en biodegradable negro y, finalmente, 1,12 en testigo sin acolchar. La
presencia de flores femeninas fue mas relativa y solo encontramos, como ntimero total
de las ocho plantas seguidas en el tratamiento, 2 en polietileno transparente, | en cada
unos de los acolchados biodegradables, y ninguna en testigo sin acolchar,

En cuanto a la fructificacién comienza a apreciarse el cuajado de fruios el 7 de mayo,
habiendo una distribucién irregular que no permite establecer diferencias entre trata-
mientos. Aunque se hicieron conieos semanales intermedios hasta el 24 de mayo, tam-
poco hay observaciones de relevancia; en esta fecha, como niimero medio de frutos via-
bles por piantas tenemes en acolchade biodegradable negro 3,50 frutos, con un maximo
de 6 frutos por planta, en acolchado biodegradable blanco y en polietileno transparente
4,37 frutos, con méximas de 5 y 7 frutos por planta, y en lestigo sin acolchar 4,50 fru-
tos, con un nimero miximo de 8 frutos/planta. Pensamos que esie mayor niimero de fru-
tos en el testigo sin acolchar estd propiciado por el descenso de temperatura que presenta
el suelo y que no produce fenémeno de abortado de frutos.

Aunque hay algunos frutos muy aislados que podrian haber sido cosechados con
anterioridad, la recoleccién se inicia el 21 de junio, dando un corte inicial a los 87
dias del trasplante, y un segundo a los 92 dias; la producci6én de estos dos corles es
la considerada como produccién precoz, (Cuadro 1). El tercer corte se dio a los 100
dias y el cuarto a los 116, estimdndose estos dos ultimos cortes como produccidn tar-
dia (Cuadro 1),

Dentro de la produccidén total (Cuadro 1), la correspondiente al periodo precoz pre-
senta una similitud tanto en nimero de frutos como en el peso total de los mismos menos
en el tratamiento biodegradable blanco; en el periodo de recoleccidn tardia se nota un
decaimiento importante de la produccion, especialmente en biodegradable negro. En
cuanto a los rendimientos obtenidos (Cuadro 1), igualmente se encuentran muy proximos
entre si, aunque el biodegradable blanco es el tratamiento en el que se consigue menor
rendimiento.

La calidad de la produccion, controlada mds estrictamente en una nuestra represenia-
tiva por tratamiento, arrojé unos pesos medios de frutos (Cuadro 2), que muestran dife-
rencias significativas entre tratamientos, siendo los més elevados los de los tratamientos
testigo y con acolchado transparente, en produccidn precoz, y en todos los casos supe-
riores a los 10 kilos. En produccién tardia, con presencia de diferencias significativas,
hay dos tratamientos, biodegradable negro y testigo, que dan pesos por debajo de los dos
kilos, que es el prescrito del cultivar.

Con respecto al volimen del fruto (Cuadro 2}, en general, son ligeramente superio-
res en todos los tratamientos en la produccién precoz que en la produccién tardia, esti-
mados tanto en su longitud como en su anchura; en cuanto a la diferencia entre trata-
mientos dentro de la produccién precoz, existen diferencias significativas entre ellos,
aunque desde la dptica comercial no sean notables. Esta tendencia es similar en pro-
duccidn tardia, observindose igualmente diferencias significativas en las dos variables,
lengitud y didmetro.

Con respecto a la relacién longitud/didmetro (L/D), (Cuadro 2), los coeficientes obte-
nidos son en todos los casos superiores al considerado como apropiado para la cultivar
Toledo, y que es de 1,40; ello indica que los frutos obtenidos son mds largos que los
habituales en funcién del didmetro dado. Aungue los incrementos sean minimos, se
aprecia que tanto los frutos recolectados en los tratamientos biodegradable negro y tes-
tigo, tanto en produccién precoz como en tardia, son los mayores.
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El contenido en azicares (Cuadro 2} pensamos que al estar sus valores tan proximos
no ha sido influido por el tipo de tratamiento de acolchado empleado, aunque queda li-
geramente por debajo de lo tipico de la variedad.

La evolucién del proceso degradativo de los acolchados especificos se estd produ-
ciendo lentamente y se nota la menor estabilidad estructural de estas 14minas en com-
paracién con la Jamina de polietileno transparente, que en el mes de septiembre se apre-
cia mds consistente. Aunque los valores reales de las propiedades fisicas se deben reali-
zar en laboratorio (datos no presentados) y el seguimiento de la degradacion definitiva
se realizard a lo largo del tiempo.

Finalmente cabe decir que desde el punto de vista agronémico los dos acolchados
biodegradables, y aunque el negro no se utilice normalmente en melén, presentan unas
caracteristicas que le permitan ser utilizados perfectamente en este tipo de cultivo, no
apreciandose diferencias notables entre tratamientos, quedando pendiente ajustar el pre-
cio y su repercusion en los gastos de cultivo, aunque tratdndose de la preservacion del
medio ambiente quede justificada su inversion. Hemos de aiadir que el comportamien-
to del cultivo ha quedado un poco por debajo del normal, pero parece ser que el cultivar
Toledo se ha mostrado irregular durante esta campafia.

Cuadro 1
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL
PRODUCCION PRECOZ PRODUCCION TARDIA RENDIMIENTO
TRATAMIENTOS | o Peso total | Peso medio | e Peso total § Peso medio
N frutos © fruto (g) N* frutos © fruto (2) (kgfa)
TSF+NB ....... 42,75 85.240 19939 9,25 17,595 19020 10.283,5
TSF + BB........ 28,50 50285 2076,6 17,25 35815 2076,1 9.500,0
TSF + PETr..... 38,25 75.625 1977.1 18,50 32,305 1746,1 10.793.0
TSF + Testigo. | 42,00 86.355 2056,0 16,00 27,295 1705,0 11.365,0

La presencia de letras diferentes en columnas indica la exisiencia de diferencias significativas al nivel det 3%.

Cuadro 2

PARTICULARIDADES DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCION COMERCIAL
(MUESTREO EN 10 FRUTOS/REPETICION < > 40 FRUTQS/TRATAMIENTO

Produccién Precoz | PESOMEDIO | LONGUITUD | DIAMETRO | RELACION *BRIX
TRATAMIENTOS (2 (L) {em) (D) {cm) LD

TSF+NB .........| 2.092ab 24,14 ¢ 13,22 ab 1,82 12,30
TSF+BB .........| 2035a 22,90 ab 12,89 a 1,77 13,54
TSF+PETr......| 2.173abc 23,66 be 13,33 ab 1,77 12,98
TSF + Testigo..... 2.281¢ 2439 ¢ 13,69 b 1,78 11,54
Produccién Tardia | PESO MEDIO | LONGITUD | DIAMETRO | RELACION *BRIX
TRATAMIENTOS (@ (L) (cm} (D) (cm) L/D

TSF +NB........... 1.949 ab 21,934 11,75 ab 1°86 13°32
TSE + BB 2241 ¢ 21,40 ¢d 12,35b 1’73 12°96
TSF + PETT ........ 2.118 be 19,77 ab 12,55b 1’57 12°70
TSFE + Testigo..... 1.791 a 20,69 be 11,12a 1°86 12°60

La presencia de letras diferentes en columnas indica la existencia de diferencias significativas al nivel del 5%.
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