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RESUMEN

Es un cultivo poco conocido y minoritario en Espafia, inicidndose en Navarra en 1954
con una produccién de 250 ¢ con destino industrial. En los dltimos afios estd tomando
gran importancia dentro de los cultivos de invieno, tanto para mercado en fresco como
para la industria del congelado. En este trabajo, realizado en el 2001, se ha comparado
¢l cultivo del cultivar hibrido Navona sobre pldstico negro de 60 y 120 galgas de espe-
sor y 3 tipos de pldstico biodegradable (Mater-bi, Biofilm-vert y Biofilm-noir) y tierra,
con la utilizacién en todos los casos de riego por goteo. La produccién ha sido muy simi-
lar en todos los tratamientos de acolchado, entre 25 y 26 vha, siendo inferior en tierra
(23.7 t/ha), aunque estas diferencias no llegan a ser significativas.

La utilizacion de acolchado plastico en este cultivo de invierno no se traduce en un
mayor desarrolle y produccion. Tampoco influye en la calidad de la inflorescencia. Se
observa una ligera vanabilidad en la duracién del ciclo, retrasdndose algo la produccién
en tierra y polietilenc de 60 galgas respecto a los demas acolchados.
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INTRODUCCION

El romanesco pertenece a la familia de las brasicas (como coliftor, broculi, etc.), sien-
do un cultivo muy poco conocido y minoritario en Espaiia (Lopez et al,, 1996) e incluso
en Europa, aunque en los ultimos afios en nuestro pais va aumentando rapidamente su cul-
tivo, tanto para fresco como para industria congeladora, para exportacién en ambos casos.
No obstante, en ocasiones se le confunde con la coliflor verde por su color, pero en reali-
dad son totalmente distintos en su forma, tipo de inflorescencia, vegetacién y sabor,
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Los primeros indicios de comercializacién en las subastas de Holanda datan de 1986.
En nuestro pais se comenz6 a producir hace pocos afios y su inicio fue en las zonas
mediterraneas con destino a la exportacién.

En Navarra, los primeros cultivos en plan productivo se hicieron en 1994 con una
produccidn de 250-300 toneladas con destino industrial, de la cual se desvid cierta
cantidad al mercado de fresco de expertacidn y al nacional, obteniéndose en ambos
casos una excelente aceptacién, siendo muchisimo mayor la demanda del extranjero
que del mercado nacional. El mayor consumidor europeo es Alemania, segnido de los
paises ndrdicos.

En Navarra durante el afio 2001 y segin los datos de Coyuntura Agraria ocupd una
superficie de 167 ha con una produccién de 1.668 t.

En Navarra la mayor parte del cultivo de brasicas se realiza con riego por inundacién
o surcos y sin acolchado pldstico. Sin embargo en los dltimos afios la creacidn de nue-
vos regadios a presion ha contribuido a la introduccidn del riego por goteo, técnica de
cultivo que ha tenido una gran aceptacién entre los agricultores.

Otra de las técnicas de cultivo que se estd generalizando es la utilizacién de acolcha-
dos plasticos, principalmente en cultivos de primavera-verano (tomate y pimiento).

Debido a la utilizacién de estos acolchados en estos cultivos mayoritarios de los rega-
dios navarros, se estd produciendo un gran problema ambiental con la generacién de
residuos plasticos de dificil recuperacién una vez levantado el cultivo. Por ello y debido
actuaimente a la existencia en el mercado de plasticos biodegradables se decide estu-
diarlos en los cultivos de tomate y pimiento. A su vez se ha comenzado a trabajar en
otros cultivos diferentes, como las brésicas.

En este trabajo se estudia la influencia de la utilizacién de diferentes acolchados plas-
ticos en la producci6n y calidad de un cultivo de romanesco en otofio-invierno.

MATERIAL Y METODOS

El ensayo se realizé en la Finca Experimental de la Comunidad Foral de Navarra en
Cadreita, en una parcela de textura franco arcillosa, durante la campana 2001.

La plantacién se realiz6 el 10 de agosto con una densidad de plantacién de 22.222
plantas/ha, en mesas de acolchado plastico separadas a 1,50 m y 0,60 m entre plantas,
con dos lineas de cultivo por mesa. El sistema de riego utilizado fue por goteo, diferen-
cidndose ¢l riego para acolchades y tierra (+ 30% ETc).

Se utiliz6 la variedad Navona (Clause-Tezier).

Se comparé el cultivar en tierra con los siguientes acolchados plasticos:

Polietileno negro de 15 micras de espesor.
Polietileno negro de 30 micras de espesor.
Biodegradable Mater-Bi negro de 15 micras.
Biodegradable Biofilm-noir negro de 20 micras.
Biodegradable Biofilm-vert verde de 25 micras.

La fertilizaci6n consisti6 en la aplicacién de 60-150-200 kg/ha en fondo y en cober-
tera 140 kg/ha de N en cinco aplicaciones en fertirrigacién.

Los tratamientos fitosanitarios se realizaron segin las recomendaciones de la estacion
de avisos del L.T.G. Agricola.
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La recolecci6n fue escalonada, inicidndose el 5 de diciembre de 2001 y finalizando el
7 de enero del afio siguiente.

Los controles realizados fueron en el aspecto vegetativo, arraigue y desarrollo; en el
sanitario, plagas y enfermedades; en el productivo, produccion total comercial, destrio,
peso medio de la inflorescencia y ciclo de produccidn; y para finalizar, en calidad, para-
metros como consistencia y granulometria.

RESULTADOS Y DISCUSION

Las producciones obtenidas han sido buenas. A pesar de no encontrar diferencias
estadisticamente significativas de produccidén entre los diferentes tratamientos estudia-
dos, se observa una menor produccién sin la presencia de acolchado, 23,6 t/ha frente a
una produccién superior a 25 t/ha. La mayor produccién se obtuvo con la utilizacién del
plastico biodegradable Mater-Bi, 26,5 t/ha (Cuadro 1).

Si consideramos la produccién de inflorescencias sin corona de hojas, las diferencias
existentes entre tratamientos son mayores, pero no nos permiten establecer un orden de
preferencia entre ellos. La menor y mayor produccién correspondieron a los tratamien-
tos polietileno negro de espesor 30 micras (12,8 t/ha) y Biofilm-noir negro y espesor 20
micras respectivamente (Cuadro 1).

El porcentaje de inflorescencias comerciales ha oscilado entre 74,1% con polietileno
negro de espesor 30 micras y 85,2% con Biofilm-vert de color verde y espesor 25 micras
(Cuadro 1).

Respecto al peso medio de la inflorescencia, tanto con corona de hojas como sin ella,
se obtuvieron diferencias entre tratamienios, obteniéndose Jos valores més bajos sin la
utilizacién de acolchado, aunque sin diferencias significativas con otros tratamientos
{Cuadro 1).

Al analizar la influencia de la presencia de acolchado plastico frente a su no utiliza-
cién en la precocidad del cultivo (Cuadro 2), se observd que en tres tratamientos se obtu-
vo una mayor precocidad, con ciclos de plantacién a recoleccién de 117 y de 124 dias,
como en el caso de tierra, y menor precocidad con el empleo de PE negro de 15 micras,
gue tuvo una produccién muy agrupada, en solo 12 dias y 2 recoleccienes con un ciclo
de 139 dias (Cuadro 2).

No existieron diferencias de consistencia y granulometria entre tratamientos, obte-
niéndose en (odos ellos inflorescencias de buena calidad.

Conforme a los resultados obtenidos, no se ha observado una clara influencia de la
utilizacién de acolchado plastico (biodegradable o no) en la produccidn de este culiivar
de romanesco durante ese periodo de cultivo. Tampoco las diferencias observadas en
precocidad pueden atribuirse a Ja utilizacién de acolchado. Por consiguiente, es necesa-
rio seguir estudiando estos aspectos para determinar si nos compensa positivamente el
coste de su empleo.
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Cuadro 1

RESULTADOS DE PRODUCCION
% INFLORESCENCI tha et
ENCIAS INFLORESCENCIAS ()
TRATAMIENTO COMERCIALES
CON HOJA | SIN HOJA CON HOJA | SIN HOJA
Materbi ... 81.5 26,5 14.8 1611 815
Biofilm vert......... 852 259 16.7 1.515 830
Biofilm noir ... 75.9 259 17.0 1,665 1.010
PE negro 30 mo ... 741 254 12.8 1.813 7756
PE negro 15 mc ... 796 253 15.7 1.843 890
TierTa oo 778 236 131 1,531 760

Cuadro 2

CALENDARIO DE RECOLECCION (% DE INFLORESCENCIAS)

DICIEMBRE ENERO | CICLO | Dias N°
TRATAMIENTO 12 27 7 (DAS) | REC. REC.

PE negro 30 mc .......... 5 10 67 18 117 4 34
Bicofilm noir .....cv....... 30 46 15 124 3 27
Biofilm vert ................ 22 54 24 124 3 27
THErra ovveerennan, 10 30 60 124 3 27
Materbi oo 9 73 18 124 3 27
PE negro 15 mc ........, 42 58 139 2 12
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